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Title: yellow green diamond, Type Ia A/B (predominantly B)

Comment:

IR: no indications for any treatment (irradiation + heating, HPHT)

Detector:  DTGS KBr

Beamsplitter:  KBr

Source:  IR

Number of sample scans:  200

Number of background scans:  200

Resolution:   8.000

Sample gain:  8.0

Mirror velocity:  0.6329

Aperture:  150.00
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Alexandriet authentiek? 









Micro-computertomografie (micro-CT) 



Traditionele X-ray 

Micro-CT secties 





Traditionele X-ray 

Micro-CT secties 







Onderzoek aan Baltisch Barnsteen  

 Door Lea van de Graaf 

 Supervisors: Dr. Barbara Gravendeel, Dr. Hanco Zwaan 



Familie? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Niet Prodidomidae: maar Hahniidae  
(dwarf sheet spiders) 













 



 



 



 



 



Raman microspectrometrie 



Studie van vibraties en rotaties in een systeem: 
meten van verschillen in energieniveaus 

 

Raman:  gebaseerd 

op inelastische 

strooiing van 

monochromatisch 

licht 

 

Laser als lichtbron 

 

 
Energieuitwisseling 

geeft informatie over 

bindingen in kristal of 

molecuul 

Zeer intens 

 

Geen 

Energie- 

uitwisseling 

Zwak 

 

Energie- 

Opname 

kristal/ 

molecuul 

 

Zwakker 

 

Energie- 

afgifte 

kristal/  

molecuul 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Raman_energy_levels.svg


ÅConfocaal lenzensysteem:  

 analyse van 1 micron mogelijk 

 

Veel toepassingen in  

Åmedische wetenschap 

Åmicrobiologie 

Åmateriaalkunde 

Ågeologie 

Åedelsteenkunde 

Raman microspectrometrie 



Raman: enkele toepassingen 

ÅIdentificatie 
mineralen 

 

 Case: lapis lazuli 



Lapis Lazuli 

calciet 

lazuriet 

pyriet 

diopsied 



lazuriet 

sodaliet 



Raman: enkele toepassingen 

Åbepalen van echtheid kleur - parels 



Natuurlijke kleur           Kunstmatig gekleurd 



Natuurlijke kleur - Tahiti 





Natuurlijke kleur - Zuidzee 



Åbepalen van echtheid kleur - koraal 





Åbepalen van echtheid kleur - spinel 



 
FWHM = 26.5 cm-1 

FWHM = 6.0 cm-1 



ÅAnalyse van insluitsels  


